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Tipo 3
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Potenziale idrico in cm colonna di acqua

Fibra di legno

Cortecce f resche 0-10mm

Cortecce compostate 0-10mm

Cocco medio

Perlite

Pozzolana 2-5mm

Sabbia grossolana
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(Raviv, 2008)
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piled packed
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Effetto del pH sulla CSC di tufo a diverso grado di alterazione (da Silbert et al., 1994)
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H+ ³ Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4
+ = K+ > Na+
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Concentrazione di Al, Si e Mn nella soluzione con Perlite, Pomice e Lana di roccia (RW)
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75% Torba sfagno

25% sabbia

50% Torba sfagno

50% vermiculite

T.D. Landis, 1990
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Prova AIPSA 2011
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torba bionda/nera + argilla 90:10 (J.C. Michel, 2009)

curva di ritenzione idrica

Torba bionda
Torba bionda + argilla
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Torba nera
Torba nera + argilla
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Torba nera
Torba nera + argilla
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Classificazione di suoli/substrati in relazione a WDPT 
Water Drop Penetration Time = tempo di penetrazione della goccia
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acqua           >90?;
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aria
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A idrofilo                                       B idrofobo

Classificazione di suoli/substrati in relazione 
all’angolo di contatto liquido/solido

Torba bionda
Torba bionda + argilla

contenuto di acqua % (v/v)

Torba nera
Torba nera + argilla

contenuto di acqua % (v/v)
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bagnabilità/tensione superficiale
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